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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg ogrodzenia na terenie oczyszczalni Sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wszystkich robot
zwigzanych z demontazem istniejgcego ogrodzenia w zakresie przewidzianym dokumentacja
projektowg i wykonaniem przebudowy ogrodzenia na terenie oczyszczalni Sciekow.

Zakres Robdt obejmuije :

1.3.2. Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia:

wykopy pod fundamenty stupkéw ogrodzenia

zasypanie przestrzeni wokot fundamentu stupkow

plantowanie nadmiaru ziemi po zakonczeniu robot

nawiezienie i rozscielenie ziemi urodzajnej (przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego

1.3.3. Ogrodzenie terenu oczyszczalni $ciekow

Ustalenia zawarte w ST dotyczg sposobu wykonania ogrodzenia terenu oczyszczalni
Sciekow.
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur @50mm. Diugo$¢ stupkow 2,18m w tym
0,60m nalezy zabetonowa¢ w fundamencie stupka. Fundament stupka o wymiarach 0,30 x
0,30 x 1,00m wykonac z betonu C12/15. Zastrzaty przy stupkach naroznych z rur &50mm
nalezy wbetonowa¢ w fundament stupka o wymiarach 0,30 x 0,30 x 1,00 ; fundament
wykonac z betonu C12/15.
Wysokos¢ siatki ogrodzeniowej 1,50m.
Siatka mocowana trzema rzedami drutu ocynkowanego powlekanego PVC & 3,5 mm.
Dtugos¢ ogrodzenia zgodnie z planem sytuacyjnym — zagospodarowaniem terenu
wynosi dla terenu oczyszczalni 262m (w tym brama przesuwna) oraz dwie furtki 1,1m (jedna
wejsciowa na teren oczyszczalni druga w rejonie wylotu Sciekdw oczyszczonych. Brama
wjazdowa petni takze role bramy wyjazdowej z uwagi na niewielki teren oczyszczalni.
Odlegtos¢ pomiedzy stupkami do ktdrych podwieszona jest siatka wynosi 2,0 — 2,5m. Catosc¢
nowego ogrodzenia nalezy wykonac z siatki z drutu ocynk. @ 3,1mm powlekanego PVC.
Brama wykonana bedzie jako przesuwna o szerokosci 4,00m w kolorze zielony (RAL
6005/MAT) z zabezpieczeniem w postaci powtoki cynkowej oraz powitoki lakierowej w
systemie DUPLEX w znacznym stopniu wydtuzajgcej okresu eksploatacji ogrodzen.
Catos$¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 x farba miniowa oraz 2 x farba
olejna nawierzchniowa zamiennie farba epoksydowa.
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1.4. Okreslenia podstawowe

e Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj

e Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami zharmonizowanym

2. MATERIALY

2.1. Beton
Beton zwykty C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN EN 206-1.

2.2. Stalowe elementy ogrodzenia,

Materiaty metalowe — brama, furtka, stupki - powinny by¢ nowe i dostosowane do
celu, ktoremu majg stuzyé. Powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym
okreslonym w normach lub $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do taczenia poszczegolnych elementdw i wyrobow Slusarki metalowej nalezy
stosowac nity, wkrety, Sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy.

Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢  wymagania norm przedmiotowych oraz
dokumentacji technicznej. Stal - ksztattowniki stalowe muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 10080:2007.
Klasa, gatunek i Srednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych wymiaréw bez zgody Inzyniera
(Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ sktadowane w sposdb izolowany od
podtoza gruntowego, zabezpieczone od wilgoci, chronione przed odksztatceniem i
zanieczyszczeniem.

2.3. Farby

Farby uzyte do malowania konstrukcji metalowej winny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-H-97070:1979. Stupki przestowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg miniowg a
nastepnie pomalowac farbg ftalowa.

2.4.Siatka ogrodzeniowa

Siatka ogrodzeniowa wysokosci 1,50m jest siatkg ocynkowang, powlekang tworzywem o
oczkach 50 x 50mm wykonana z drutu ocynk. @ 3,1mm.

3. SPRZET
Sprzet do mechanicznego i recznego wykonania robot zwigzanych z uprawg gleby.

4. TRANSPORT

4.1. Transport prefabrykatéw betonowych i elementow stalowych
Transport materiatdw do wykonania ogrodzenia moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu elementy ogrodzenia (zwtaszcza bramy) musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem powtok malarskich oraz samej konstrukcji (by nie ulegty deformaciji).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE OGRODZENIA
5.1.1 Roboty ziemne, przygotowanie podioza i zasypka wykopow .

Wykopy pod stupki ogrodzenia nalezy wykonywac recznie.
Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o gr. 20cm.

5.1.2. Fundamenty pod stupki

Fundament stupka oraz zastrzatéw przy stupkach naroznych o wymiarach 30x30x100 cm
oraz fundament pod stupki ,na ktorych bedzie zamocowana brama wjazdowa o wym.
80x80x120 nalezy wykona¢ z betonu C12/15 .

5.1.3. Montaz elementow ogrodzenia

Ogrodzenie nalezy wykonac z siatki ogrodzeniowej o wysokosci 1,5 m wykonanej z drutu
ocynkowanego @ 3,1 mm; dtugos¢ ogrodzenia L=262,0m w tym brama przesuwna i dwie
furtki o szerokosci 1,1m.

Siatka rozpieta na stupkach z rur stalowych @ 50mm dtugosci 2180 mm w rozstawie
co20-25m.

Stupki na ktorych zamocowana zostanie brama wjazdowa przesuwna o wysokosci 2180m.
Siatka mocowana trzema rzedami drutu ocynkowanego @ 3,5 mm .

Zastrzaty przy stupkach naroznych z rur stalowych @ 50mm spawane elektrycznie.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame wjazdowo- wyjazdowg o wysokosci 1,5 m. dtugosci
5,0 m.

Bramy dostarczy¢ nalezy w komplecie gotowe do montazy. Dostarczane bramy powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie w postaci powtoki cynkowej oraz powitoki lakierowej w
systemie DUPLEX w wydtuzajacej okresu eksploatacji ogrodzenia.

Cato$¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1x farbg miniowg oraz 2x farbg
olejng nawierzchniowg zgodnie z PB lub zamiennie farbg epoksydowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos$¢ z wymogami norm, certyfikatdw, wytycznymi
wykonania i odbioru robét (m.in. ,Warunkami technicznymi i odbioru robdt budowlano —
montazowych) oraz dokumentacji technicznej.
Podczas wykonywania robdt obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majgce na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag wykonanych fundamentow,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zamontowanego ogrodzenia,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,
Sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszcze materiatdw, ktére zostang
wbudowane
Kontrola jakosci materiatdbw wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o
jakosci i Swiadectw wystawionych przez producentéw lub huty.

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i
0sob upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

dla wykonania ogrodzenia jednostkg obmiarowg dla wykonanych i odebranych robét jest:
- m (metr) wykonanego ogrodzenia
- m (metr) demontowanego ogrodzenia
- szt. (sztuka) dla bram wjazdowych.

7.3. cena jednostki obmiarowej
cena za jednostke obmiaru zgodng z punktem 7.2. wykonanych i odebranych robét obejmuje

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- demontaz istniejgcego ogrodzenia w zakresie przewidzianym dokumentacja
- wykonanie wykopdw pod fundament stupkdw

- wykonanie fundamentéw

- osadzenie stupkdéw

- zalozenie siatki ogrodzeniowej

- dostawa i montaz bram wjazdowych

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
- PN EN 206-1 Beton zwykty
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego .
- PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania, i

ocena zgodnosci.

- PN - EN ISO 3543:1999 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi

- PN-EN 10113-1:1997 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki.

- PN-EN 10084:2002 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

- PN-EN 10210-1:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego
stosowania.

- PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia.

- PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw..




